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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian mengenai pengaruh carbopol 940 dan viskolam 

terhadap stabilitas fisik sediaan gel antiperspirant aluminium sulfat dapat diambil 

kesimpulan sbb : 

1. Carbopol 940 dan viskolam memberikan pengaruh terhadap kestabilan fisik 

sediaan gel antiperspirant yang dapat dilihat dari organoleptik, homogenitas, 

pH dan viskositasnya yang tetap pada konsistensi sediaan. 

2.  gelling agent yang tetap konsisten adalah viskolam dengan konsentrasi 5%. 

5.2 Saran 

 Adapun saran dari penelitian ini yaitu 

1.  Memvariasikan aluminium sulfat dalam berbagai konsentrasi untuk melihat 

efek yang diberikan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan uji efektifitas terhadap sediaan gel 

antiperspirant. 

 


